
Bulletin technique  

Adjuvants imperméabilisants 
capillaires cristallins de la série 
MasterLifeMD 300 : Sceller les 
fissures capillaires dans le béton
Aperçu

La série MasterLife 300 comporte des adjuvants imperméabilisants 
capillaires cristallins pour le béton. Ils sont conçus pour être utilisés 
dans des applications au-dessus et sous 

le niveau du sol, dans le cadre d’un système qui doit empêcher la 
pénétration d’eau et d’autres liquides. Ils fonctionnent en réduisant 
la perméabilité du béton et en aidant à sceller les fissures capillaires.

Béton étanche
L’American Concrete Institute (ACI) définit «  étanche  » comme 
étant « imperméable à l’eau sauf lorsque la pression hydrostatique 
est suffisante pour produire une discontinuité structurelle par 
rupture ». En pratique, la construction d’un béton dense et étanche 
commence par de bonnes proportions de mélange.  Les bonnes 
proportions de mélange incluent des stratégies et l’utilisation de 
matériaux qui sont proportionnés et optimisés pour obtenir une 
faible perméabilité. Très peu d’eau passera à travers un béton de 
faible perméabilité. La démarche pour obtenir un béton de faible 
perméabilité peut inclure l’utilisation de :

Adjuvant réducteur d’eau à grande portée 
MasterGlenium MD

	 Diminue le rapport entre la quantité d’eau et la quantité de 
ciment (rapport E/C)  pour réduire la perméabilité

Ajouts cimentaires (Les ajouts cimentaires comme les cendres 
volantes, les laitiers de haut fourneau, les fumées de silice et les 
métakaolins).

	 �Ils produisent plus de gel de silicate de calcium hydraté  densifient 
la microstructure et, par conséquent, réduisent la perméabilité

Adjuvants imperméabilisants capillaires cristallins pour le 
béton de la série MasterLifeMD 300
	 �Ils produisent plus de gel de silicate de calcium hydraté et de précipités 

cristallins  remplissent les pores et les capillaires  réduisent la 
perméabilité

	 �Scellent les fissures capillaires

	� Le béton produit avec une faible perméabilité offre un bon niveau 
de performance de base pour résister à la pénétration de l’eau ou 
d’autres liquides.

Fissuration du béton
Même le béton bien proportionné et à faible perméabilité peut se 
fissurer. Les fissures peuvent être de petites fissures capillaires ou 
de plus grandes fissures. Les fissures capillaires sont très minces 
et n’affectent généralement pas l’intégrité structurelle du béton. 
Les fissures capillaires peuvent, avec le temps, devenir de plus 
grandes fissures. Bien qu’il n’y ait pas d’information précise sur la 
largeur qui définit les fissures capillaires, l’industrie s’entend pour 
dire que les fissures de moins de 0,40 mm (1/64 po) de large sont 
généralement considérées comme étant des fissures capillaires.

CT-18 : Selon la terminologie de l’ACI, la fissure capillaire 
est décrite comme étant « une fissure de surface de béton 
dont la largeur est si petite qu’elle est à peine perceptible »

Si le béton se fissure, de l’eau ou d’autres liquides pourraient 
éventuellement pénétrer dans la structure, comme le montre la photo 
ci-dessous. La pénétration et les fuites d’eau peuvent entraîner des 
problèmes de durabilité, une atmosphère humide et indésirable, la 
croissance de moisissures et une détérioration prématurée. 

Il est reconnu que la présence de fissures augmentera le 
taux d’infiltration des liquides et des ions – ACI 201.2R
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Scellement des fissures 
capillaires
Les adjuvants de la série 
MasterLifeMD  300 sont ajoutés 
pendant le dosage du béton 
pour faire partie intégrante de 
la microstructure durcie et, en 
fin de compte, pour aider à réduire la perméabilité du béton. Si des 
fissures capillaires (voir la photo à droite) se produisent dans le béton 
durci, les adjuvants de la série MasterLifeMD  300 aideront à lancer 
et à faciliter la croissance de cristaux insolubles dans les fissures en 
présence d’humidité, ce qui entraînera le scellement des fissures. 

Le processus est illustré ci-dessous à l’aide de photos agrandies prises 
avec un microscope numérique. 

Vue agrandie : 

Délai du scellement :
Le processus de scellement de fissures capillaires n’est pas immédiat 
et ne prend pas un temps défini pour s’exécuter du début à la 
fin. Le temps requis pour sceller une fissure varie et dépend de 
plusieurs facteurs, comme les proportions de mélange, la largeur et 
la morphologie de la fissure, la température, la durée de l’exposition 
à l’humidité et tout mouvement structural. Le temps requis pour 
sceller une fissure peut aller de plusieurs jours à plusieurs semaines, 
selon la gravité des conditions.

De façon générale, lorsque les adjuvants de la série MasterLifeMD 300 
sont utilisés en respectant leur dosage recommandé, ils sont en 
mesure de sceller des fissures d’une largeur maximale d’environ 0,40 
mm (1/64 po). 

Toute fissure plus grande qu’une fissure capillaire pourrait nécessiter 
l’utilisation d’une membrane, d’un scellant à joints d’uréthane, d’une 
injection de résine époxy ou d’autres méthodes pour minimiser ou 
éliminer la pénétration d’eau. Master Builders Solutions offre ces 
technologies à titre de solutions pour traiter les fissures, et ce, dans 
le cadre d’un portfolio complet de produits d’imperméabilisation et 
de réparation permettant de maintenir l’étanchéité des structures 
en béton. Consultez le lien suivant pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces technologies :

https://www.master-builders-solutions.com/en-us
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Agrandissement d’une fissure capillaire dans le 
béton

 Exposition continue à l’humidité 
– �Les cristaux commencent à faire le pont entre 

les fissures

 �La fissure capillaire scellée 
– Empêche la pénétration du liquide

 La fissure capillaire commence à se sceller

 Le béton est exposé à l’humidité 
 �Les adjuvants de la série MasterLifeMD 300 sont 
activés 
– �Des cristaux insolubles se forment aux 

pourtours des fissures


